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1).— f'o = RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN KG/CM2.
{ | | | { i 2).- fc = 200 KG/CM2 MEZCLADO EN PLANTA PARA ELEMENTOS COMO

| CIMENTACION, LOSAS Y TRABES.
3).— fo = 200 KG/CM2, EN CASTILLOS Y COLUMNAS.

S|4 ) b 4).— UTILIZAR GRAVA 8 3/4” SANA Y ARENA BEN GRADUADA.

A 1 5).— REVENIMENTD MAXIMO 15 CMS. PROMEDIO 13 CMS. k j
| I | .1 8).— LLEVAR CONTROL DE CALIDAD PARA EL f'c = (LABORATORIO) BAJO LAS
- | - 4 NORMAS DEL ACI 318-95.
b ) g y - ISABLE CURAR EL POR METODO (POR 7 DIAS)
o + o EN FORMA CONTINUA Y PERMANENTE
| | 1 8).— ANTES DE COLAR CUALQUER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFIGAR QUE:

M A).— TENGA LOS RECUBRIMEENTOS NECESARIOS.

1, o A ).— EL ARMADO ESTE CORRECTAMENTE.

N 4 ).~ ESTE DEBIDAMENTE LIMPIO (BASURA Y OXIDACION EXCESIVA).
4 o P D).— EN CMENTACION LA MENBRANA DE POLIETLENO NO PRESENTE ORIFICIOS

Y VIBRADOR. PARA ELEMENTOS COLADOS EN EL LUGAR
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ACERO DE REFUERZO: TRASLAPES Y DOBLECES

1).— Fy = 4200 KG/CM2, RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA EN
KG/CM2, SE USARA EN TODO ELEMENTO ESTRUCTURAL CON ¢ 3/B” EN

| ©
< 21)- Fy = 2530 KG/CM2. EN VARILLA LISA "ALAVBRON® (8 1/4°).
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== B).— EN ZONA DE TENSION DE 40 VECES EL #, O
| . A 1 ® 3/8° = 40 CMS. ® 1/2° = 50 CMS. 5/8° = 60 CMS. m
©).- EN CASTILLOS Y CADENAS 25 CNS. DE 3 %
b — 2z — 4).- EVITAR QUE LOS TRASLAPES EN COMPRESION Y TENSION SEAN EN UNA SOLA L
SECCION TRANSVERSAL.
5).— SE PODRAN HACER PAQUETES DE VARILLAS 2¢ POR PAQUETE EN UNA SOLA CAMA. -
6).— MEDIDA NINMA DE GANCHOS:
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B).— LA RELACION AREA NETA/AREA BRUTA > 0.45.
C)— LA MINMA DIMENSION SUS PAREDES SERA DE 2.5 CMS.
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PIEZA MINIMA INDIVIDUAL SERA DE €0 KG/(
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1= VERIIAR GOW PLANGS AROUTECTONCOS, NVELES, COTAS Y EIES ANTES DE CONSTRUCCION
2).~ TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SON SIN ACABADOS.
3).- CUALQUIER CAMBIO O DUDA, CONSULTAR ANTES CON EL RESPONSABLE DEL DISENO
[ESTRUCTURAL.

4).— CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO CONFORME A LA MECANICA DE SUELOS:
9.5 TON/M2 A 2.5 M DE PROFUNDIDAD
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